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下列样品由客户提供及确认为： 
 

检测报告检测报告检测报告检测报告 

委托单位 
名       称： 海宁市华明纺织有限公司 

地       址： 浙江省海宁省许村镇沈士文胜南路 61 号 

样品信息 

样品描述： 一款机织面料 

颜       色： 米灰色(7) 样品数量： / 

成       分： 100%polyester 最终用途： 沙发布 

款       号： HG10090 订 单 号： / 

买      家： / 商标品牌： / 

出口国： / 安全类别： / 

产品等级： 一等品 样品状态： 无破损无瑕疵 

生产厂商： 海宁市华明纺织有限公司 原产国： 中国 

使用须知 
标       签： 

/ 

检测信息 

检测类型： 委托送样检测 到样日期： 2019-08-22 

检测项目： 根据申请者的要求 检测周期： 2019-08-22~2019-08-24 

检测依据： 详见检测结果页 

判定依据： 
FZ/T 62011.3-2016 《布艺类产品 第 3 部分：家具用纺织品》一等品 

客户要求 

检测结论 本报告仅提供实测结果和单项结论，详见下页。 

备注 检测结果仅对来样负责 

 
通标标准技术服务有限公司杭州分公司 
批准人签署 

 
陆春晓 

 

中国认可中国认可中国认可中国认可    

国际互认国际互认国际互认国际互认    

检测检测检测检测 

TESTING 

CNAS L3137 
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检测结果检测结果检测结果检测结果 

FZ/T 62011.3-2016 检测项目检测项目检测项目检测项目: 

序

号 
检测项目及测试方法 单位 

技术要求 
检测结果 单项判定 

一等品 

1. 
耐光色牢度 
(GB/T 8427-2008 方法 3) 

级 变色 ≥4 4 符合 

2. 
起球 
(GB/T 4802.2-2008) 
负荷：415g 

级 ≥3 

转数 级别 

符合 
125 4-5 
500 4-5 

1000 4 
2000 4 

 
 

序

号 
检测项目及测试方法 单位 客户要求 检测结果 单项判定 

3. 
耐磨性 
(GB/T 21196.2-2007） 
12kpa 

转 ≥12000 >12000 符合 
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样品照片样品照片样品照片样品照片 

   

 
 

此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。 
 

***报告结束*** 
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